TABLO 5.2 - DUVAR MALZEMESININ SERBEST BASINC DAYANIMINA VE
HARC SINIFINA BAGLI DUVAR BASINC EMNIYET GERILMELERI

Duvar Malzemesi Duvarda Kullamilan Har¢ Sinifi (MPa)
Basng bayanm | A | B | C | D | E

(MPa) as) an (6] 2 0.5)

25 1.8 1.4 1.2 1.0 0.8

16 14 1.2 1.0 0.8 0.7

11 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5

5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4




